Dyckerhoff Polska

Srednia wynikéw badan autokontrolnych cementu

Producent Dyckerhoff Polska Sp. z o.0.

Gatunek i marka cementu

CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

Okres badan (miesigc i rok) 1 2024
Wymaganie wg: EN 197-1 oraz EN 19707
Parametr jm. Wynik Wymaganie

Poczatek wigzania min 260 =60
Koniec wigzania min 312 -
Wytrzymatosé wczesna (N2) MPa 17,8 210

s 2425
Wytrzymato$é normowa (N28) MPa 54,5

62,5

Statos$¢ objetosci (LeChatelier) mm 0,11 <10
Powierzchnia wiasciwa wg Blaine'a cm?/g 4692 -
Straty prazenia % 2,35 <50
Pozostato$¢ nierozpuszczalna % 0,49 <50
Zawartos¢ siarczanéw (SOs) % 3,06 <40
Zawartos¢ chlorkéw (CI) % 0,061 <0,10
Zawartosc¢ alkaliow (Na20,,) % 0,85 <0,95
Ciepto hydratacji Jg 239 <270
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